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Prüfbericht 

Mauerstärken aus Faserbeton 

 

PB 1.1/ 12-148-2 Ä | 06.06.2012 | deutsch 

Prüfung der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8,  

Mauerstärke verschlossen mit je einem Verschlussstöpsel und 

einem Konus, MFPA 

 

Geprüft durch: MFPA Leipzig GmbH, Leipzig 
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